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RESUMO

O trabalho apresenta os resultados referentes a caracterizagdo dos agregados de argila calcinada produzidos em
laboratério. Sdo estudadas diversas amostras de solos, provenientes da regido de Santarém-PA. Inicialmente sdo
analisadas as caracteristicas fisicas, quimicas e mineralégicas dos solos, e posteriormente sdo selecionadas
algumas amostras para a produgdo do agregado. A escolha definitiva do solo que foi utilizado no estudo é
realizada com os solos que apresentaram melhores resultados nos ensaios preliminares de caracterizagdo dos
agregados artificiais produzidos. Foram realizados ensaios complementares com esses agregados para
verificacdo da sua resisténcia mecanica. Utilizou-se a argila calcinada em substituicdo ao agregado tradicional
para a execucdo de ensaios em misturas asfélticas, realizando a dosagem pelo método Marshall e analisando os
resultados de fadiga e médulo de resiliéncia para os corpos-de-prova produzidos no teor 6timo.

ABSTRACT

This study presents the characterization results of calcined clay aggregates. Several soil samples from Santarem-
PA had been studied. First the physical, chemical and mineralogical properties of the soils are studied, and then
the samples for the production of the aggregates are chosen. The final choice was made by using the soils
samples that presented the best results in some preliminary characterization tests with the produced aggregates.
Other tests were performed in order to analyze the mechanical resistance of the aggregate. The calcined clay
aggregate was used instead of regular aggregates in asphalt mixes. The Marshall test procedure was used and it
was also performed fatigue and resilient modulus analysis with samples at the optimum asphalt content.

1. INTRODUCAO

Areia e pedra britada sdo insumos que se caracterizam pelo baixo valor unitdrio e pelos
grandes volumes consumidos. O transporte responde — em termos médios - por cerca de 2/3
do preco final do produto, o que impde a necessidade de produzi-las o mais proximo possivel
do mercado. O maior problema para o aproveitamento das reservas existentes é a urbanizagao
crescente que restringe a extracdo de importantes depdsitos. A ocupacdo do entorno de
pedreiras por habitacdes e as restricdes ambientais a utilizacdo de varzeas e leitos de rios para
extracdo de areia limitam, cada vez mais, a operagdo das lavras. Em conseqiiéncia, novas
dreas de extracdo estdo cada vez mais distantes dos pontos de consumo, encarecendo o prego
final dos produtos (Chiari, 2002).

O principal fator condicionante do projeto e execug¢do de pavimentos rodovidrios na regido
amazodnica € a escassez de agregados pétreos naturais, o que torna economicamente invidvel o
emprego de bases granulares e misturas asfalticas convencionais. Por outro lado, a abundancia
e variedade dos solos finos na regido constituem um natural atrativo a producdo de agregados
artificiais calcinados.

Durante os anos 60, através da CINASA (atual CINEXPAN), deu-se inicio a producdo de

agregados de argila expandida no Brasil. A sua utilizagdo como agregado em pavimentagao
rodovidria se limita, entretanto, a algumas obras de pontes e viadutos e a um trecho
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experimental construido em 1982 pelo DNIT. Este trecho se constituiu na etapa final de uma
grande pesquisa iniciada pelo 6rgdo no final dos anos 70, na qual foram realizadas algumas
consideracdes sobre o agregado de argila calcinada (DNER, 1981).

Nos dias atuais, a tecnologia de produgdo e emprego de agregados de argila expandida é
razoavelmente conhecida pelo meio técnico, porém os elevados custos de produgido desse
agregado acabam por inviabilizar economicamente o seu emprego em servicos de
pavimentagdo rodovidria. Estudos anteriores realizados pelo DNER (1981) e pelo IME (1998
e 2000) ja demonstraram a possibilidade da obtencdo de agregados artificiais de argila
calcinada a custos significativamente inferiores aos da argila expandida, o que pode se
constituir numa alternativa técnica atraente para a regido amazonica.

De maneira geral entende-se por agregado artificial (ou agregado sintético) de argila, o
agregado produzido com a utilizacio de solos argilosos. Pode ser classificado como
expandido se apresenta um inchamento quando queimado a temperaturas superiores a 1100°C
ou ndo expandido, sendo este dltimo também denominado de agregado de argila calcinada ou
de argila queimada, ndo apresentando inchamento e sendo queimado a temperaturas de cerca
de 900°C.

O desenvolvimento de estudos relacionados a produgdo de agregados artificiais no Brasil —
particularmente para emprego em servigos de pavimentagdo rodovidria na regido amazonica -
tém-se direcionado a obteng@o de agregados de argila calcinada e ndo expandida, pois esta
necessita de maiores temperaturas de aquecimento para atingir o inicio do processo de pré-
fusdo, encarecendo o seu custo.

2. ARGILA CALCINADA E EXPANDIDA

A técnica de se “queimar” argilas para obtencdo de agregados para uso rodovidrio é
relativamente antiga, tendo sido desenvolvida ha cerca de 86 anos. O empreiteiro e fabricante
de tijolos STEPHEN J. HAYDE, da cidade de Kansas, em Missouri, EUA, é apontado como o
criador da industria de argila expandida. Tentando resolver um problema de inchamento
anormal dos tijolos fabricados com alguns folhelhos argilosos, acabou criando toda uma
industria de agregados leves. Haydes patenteou o seu processo em fevereiro de 1918 e desde
entdo o emprego deste agregado evoluiu e espalhou-se rapidamente, sendo utilizado tanto para
fins estruturais quanto para pavimentacdo rodovidria.

Agregados leves de argila vém sendo largamente utilizados pela inddstria de elementos pré-
moldados de concreto armado e protendido, em todos os tipos de construgdo civil. Uma das
obras que mais despertou a atencdo dos profissionais da época para as grandes vantagens
técnicas do uso da argila expandida foi a construgdo da ponte sobre a baia de Oakland, em
Sao Francisco. Estima-se que a redug@o de peso, proporcionada pelo seu uso no revestimento
do tabuleiro da ponte foi da ordem de 134 kg/mz, possibilitando uma economia no custo total
da estrutura de cerca de trés milhdes de délares, em valores da época da construcdo (1936).

O emprego da argila expandida em pavimentos rodovidrios comecou na década de 50,
também nos Estados Unidos, baseado em estudos pioneiros da Universidade Texas A & M.
Posteriormente, o estado da Louisiana desenvolveu estudos no mesmo sentido, sendo que
atualmente a técnica do emprego desse agregado em misturas betuminosas e tratamentos
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superficiais para rodovias ja estd bastante difundida. E importante ressaltar que a argila
expandida tem revelado um comportamento melhor do que os agregados tradicionais quando
empregada na execucdo de tratamentos superficiais e de camadas antiderrapantes para
pavimentos (DNER, 1981).

Com relagdo a producdo dos agregados de argila, Lees (1938) descreve a metodologia
empregada na Guiana Inglesa na década de trinta para obtencdo destes agregados para uso em
construcdo rodovidria. Através de um dispositivo bastante simples, toras de madeira eram
utilizadas para se fazer um colchéo de 10 x 15 m, com 0,60 m de espessura, sobre o qual se
colocava uma camada de 0,60 m de solo argiloso a ser queimado, conforme mostrado na
Figura 1 (Vieira, 2000).

Apds a operacdo de queima, que durava de 6 a 8§ horas, novas camadas de lenha e argila, com
as mesmas espessuras anteriores eram alternadamente sobrepostas, até que um total de 4
camadas de solo fossem queimadas. Extinto o fogo, 5 a 6 dias eram necessdrios para o
resfriamento e a utilizacdo dos agregados produzidos. Relatos de Grainger (1951) do Road
Research Laboratory - RRL, da Inglaterra, mencionam o fato de que para cada jarda cibica
(0,76m”) de agregado produzido havia a necessidade de se queimar um peso equivalente de
lenha, e que somente em temperaturas acima de 500°C obtinha-se agregado com boa
resisténcia. O agregado obtido através da queima nestes dispositivos, de acordo com os
relatos, teria um bom comportamento como material de revestimento primdrio e também em
misturas betuminosas para confec¢do de revestimentos (Vieira, 2000).

A matéria prima para a producdo dos agregados leves de argila expandida € a argila natural,
com determinadas caracteristicas quimicas quando submetida a altas temperaturas. A
fabricacgdo industrial de agregados de argila expandida emprega como matéria-prima argilas e
folhelhos argilosos, com caracteristicas expansivas que, depois de beneficiados, sao
queimados a temperaturas acima de 1100°C. Durante a queima, sdo liberados gases, em um
processo de fus@o incipiente, que provocam a expansdo do material beneficiado. A argila
expandida € produzida em grandes fornos rotativos, transformando a matéria prima em um
produto leve, de elevada resisténcia mecénica, ao fogo e aos principais ambientes alcalinos e
4cidos, como os outros materiais ceramicos. Ela se apresenta em forma de bolinhas de
ceramica leves e arredondadas, com uma estrutura interna formada por uma espuma ceramica
com micro poros € com uma casca rigida e resistente. O agregado expandido possui
propriedades  especificas, como a durabilidade, leveza, resisténcia mecanica,
incombustibilidade e inércia quimica, sendo adequados para uso em concreto leve estrutural,
isolamento térmico, regularizacdo de pisos, isolamento acustico, blocos de concreto leve,
placas, painéis e jardinagem.
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Figura 1: Producio artesanal de agregados de argila na Guiana (Vieira, 2000)

A produgdo de argila calcinada nfo requer matéria prima com caracteristicas expansivas e sua
obtengdo pode ser feita a temperaturas de cerca de 900°C. Néo sendo necessdria a presenga de
minerais expansivos, torna vidvel o emprego da maioria dos solos argilosos como matéria
prima. Resultados experimentais obtidos pelo DNER (1981) e pelo CETEM (1972 e 1997)
tém evidenciado que grande parte das argilas muito plésticas, que, quando moldadas em
forma de pequenas pelotas ou cilindros e secas ao ar apresentem boa resisténcia a compressao
manual, podem estar aptas a fabricacdo destes agregados. Estas argilas, quando calcinadas a
temperatura abaixo da temperatura de fusdo, fornecem agregados com peso especifico maior
do que se expandissem, sendo, assim, mais adequadas ao emprego em misturas asfalticas.

Segundo estudos realizados pelo DNER (1981), acredita-se que em geral as amostras

propicias para a fabricacdo de ceramica vermelha s3o também aptas para a fabricacdo de
agregados artificiais de argila. No Brasil, as argilas utilizadas para fabricacdo de tijolos de
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alvenaria, tijolos furados e extrudados e telhas de varios tipos sdo normalmente argilas
sedimentares, tercidrias e quaterndrias, de deposi¢cdo recente em vdarzeas e margens de rios.
Assim, ndo ha distribuicdo preferencial dessas argilas pelas regides do Brasil, exceto o fato de
se acharem nas bacias fluviais (Norton, 1973).

3. PRODUCAO E CARACTERIZACAO DOS AGREGADOS DE ARGILA
CALCINADA

Para o desenvolvimento do presente estudo, foram obtidas 55 (cinqiienta e cinco) amostras de
solos do subleito da rodovia BR-163, trecho Santarém/PA — Rurépolis/PA, obtidas a
intervalos de 1km entre os km 163 e 217. As amostras recebidas foram caracterizadas e foram
selecionadas algumas delas para a producio dos agregados artificiais de argila, como mostra a
tabela 1. A granulometria da fragdo fina dos solos foi realizada no Centro de Tecnologia
Mineral (CETEM), com o uso do equipamento Micromeritics Sedigraph 5100, o qual se
mostrou muito mais preciso e rdpido do que o tradicional ensaio de granulometria por
sedimentagdo.

Tabela 1: Caracterizacdo das amostras selecionadas para a producdo de agregados

Ensaios Fisicos Granulometria (finos)
Amostra
LL% LP% 1P% % silte % argila
164 49,0 26,2 22,8 20,81 41,32
172 62,0 33,5 28,5 6,72 70,01

Além das amostras do subleito da BR-163 foram recolhidas posteriormente outras amostras
de beira de rio da regido metropolitana de Santarém, muito utilizadas pelas olarias locais.

O estudo dedicou-se inicialmente a pesquisa de um equipamento de laboratdrio capaz de
produzir um agregado de boa qualidade e em grandes quantidades, e que pudesse servir de
modelo para uma futura producdo industrial. Foram pesquisados diversos fabricantes de
extrusoras (também conhecidas industrialmente como “marombas”), geralmente utilizadas
pela indistria ceramica para a produgdo de tijolos, chegando-se ao modelo de laboratdrio
apresentado na Figura 2. Constatou-se que a extrusora produz uma barra bastante compactada,
reduzindo o indice de vazios do agregado e possibilitando uma velocidade muito maior de
producdo, em relacdo a produgdo manual. Visando estudar o melhor formato para os
agregados, foram confeccionadas sob encomenda 6 boquilhas de diferentes formatos e
diametros de saida, ilustradas na Figura 3, permitindo a variacdo do formato da se¢do da barra
prismética.

Os primeiros resultados obtidos com os solos em estudo (km 164 e km 172) produziram
agregados frigeis, facilmente quebrdveis com as mdos, tanto para os produzidos através das
formas de madeira quanto para os produzidos na maromba. Apds pesquisa e andlise do
ocorrido, chegou-se a conclusdo que um dos fatores que influenciaram nos resultados foi o
tempo de secagem prévia ao ar, que inicialmente foi de 24 a 48h. Concluiu-se também que
este deveria ser de, no minimo, 3 a 4 dias, dependendo das condic¢des climdticas. Ndo existe
um periodo determinado para esta secagem, devendo-se observar a mudanga de coloracdo das
barras seguida da verificagdo tactil da umidade existente. Caso se considere que a barra ja estd

z

praticamente seca ao ar e a umidade existente ndo € suficiente para provocar trincas na
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mesma, ja se pode colocé-las sob o calor de 1Ampada infravermelha (cerca de 60°C) ou levar
as amostras diretamente  estufa (cerca de 110°C), se for o caso.

S .
Figura 2: Maromba de laboratério usada no estudo

Figura 3: Boquilhas de saida nos formatos circular, hexagonal e
quadrado confeccionadas para este estudo

Norton (1973) define que a retracdo excessiva € indesejavel porque tende a causar trincas e
empenamento de pega seca. A mais comum das formas de corrigir esse defeito é adicionar
materiais ndo-pldsticos a argila. Esses materiais adicionados devem ser relativamente
“grosseiros”, e da mesma forma, argilas de granulometria grossa retraem-se menos que argila
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de granulometria fina, donde se conclui que um solo com um teor muito elevado de argila
pode ndo ser o ideal para a producdo de agregados. Tais mudancas foram experimentadas e
produziram uma melhora aparente na resisténcia do agregado, porém esta ainda ndo foi
suficiente para atingir a qualidade desejada. A expectativa inicial foi confirmada através dos
ensaios de Selecdo Expedita pelo Processo da Fervura e Perda de Massa apds Fervura, cujos
resultados se encontram nas Tabelas 3 e 4. Foram realizados ainda ensaios com a amostra do
km 190, porém os resultados também nio foram satisfatdrios.

Utilizaram-se entdo 2 novas amostras de solo da regido de Santarém, em processo semelhante
ao adotado pelas olarias locais: mistura de dois solos de beira de rio para a produgdo dos
agregados. Estes solos foram identificados como “olarial” e “olaria2” e apresentaram os
resultados de caracterizagdo mostrados na Tabela 2, e a mistura destes 2 solos foi denominada
de “olaria”.

Tabela 2: Resultados da caracterizagdo dos solos de olaria
Amostra LL% LP% IP% #200 % silte % argila

OLARIALI 55,3 31,5 23,8 100 48,2 51,8
OLARIA2 66,2 34,6 31,6 100 57,0 43,0

Norton (1973) e Santos (1975) alertam que deve-se conhecer a composicdo quimica das argilas
a fim de se obter informacdes para a avaliacdo de seus usos especificos. No entanto essa
informac@o deve ser complementada com as andlises mineralégicas, como difrag@o de raios-X,
andlise térmica diferencial e outros métodos. Assim, pode-se realizar uma avaliacdo mais
completa do seu uso tecnolégico, donde se conclui que para a producdo de agregados artificiais
de argila o solo deve possuir, além das propriedades fisicas, determinadas caracteristicas
quimicas e mineralégicas. Foram realizados ensaios de difracdo de raios-x e de composi¢do
quimica (EDS) neste estudo, porém nao foi possivel chegar a nenhuma conclusao relevante.

Norton (1973) define ainda que no caso de vdrios objetos feitos da mesma massa cerdmica
porém de tamanhos diferentes, os maiores nao apenas secardo mais lentamente em igualdade
de condigdes, mas também terdo uma tendéncia maior para trincar. Assim sendo e visando-se
acelerar o tempo de secagem ao ar, reduzir o tempo necessdrio de calcinagdo no forno e
também a energia gasta para a britagem das barras, resolveu-se cortar as barras de argila em
comprimentos de 1 a 2cm logo apds a extrusdo, conforme mostra a Figura 4. Foram moldadas
barras nos 3 formatos de boquilhas existentes e o formato escolhido para a produc¢io destinada
aos testes mecanicos foi o hexagonal, em fun¢@o da sua maior angulosidade.

Foram produzidos entdo agregados em quantidades suficientes para a execucdo dos ensaios de
desgaste apds fervura, abrasdo Los Angeles e tensdo de ruptura a flexdo (corpos de prova
prismadticos), cujos resultados serdo apresentados nas Tabelas 4 e 5. Para os estudos, fixou-se
a temperatura de calcinag¢@o no forno em 900°C e o tempo de calcinagdo em 30 minutos. ApGs
a calcinagdo, os agregados foram quebrados e recalcinados por mais 20 minutos, gerando
agregados artificiais de argila semelhantes aos ilustrados na Figura 5.
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Figura 5: Agregadode argilaapc’)s quera e recalcinagdo

Tabela 3: Resultados do ensaio de fervura para as amostras deste estudo

Amostra Resultado
km 164 Desfavoravel
km 172 Desfavoravel
km 190 Desfavoravel
Olaria Favordvel
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Tabela 4: Resultados de Desgaste apds Fervura das amostras usadas neste estudo

Desgaste

CLASSE GRUPO ap6s Fervura km 164 km 172 olaria
% maximo % obtido % obtido % obtido
I A 6
Argila ndo B 6 39.0 8,6 1,3
Expandida C 10

Tabela 5: Resultado do ensaio de Abrasdo Los Angeles modificado, para o solo de olaria

Abrasdo Los Abrasdo Los
CLASSE GRUPO Angeles Angeles
% maximo % obtido
I A 35
Argila ndo B 40 23
Expandida C 45

4. RESULTADOS OBTIDOS

Para a dosagem de uma mistura de concreto asfiltico foi realizada inicialmente a analise
granulométrica dos agregados sintéticos produzidos, de uma amostra de areia da regido de
Belterra, localizada a 40km de Santarém, e do filer a ser utilizado (cimento portland). Foi
verificada ainda a adesividade, a qual foi considerada satisfatéria. A densidade dos agregados
foi determinada utilizando-se o método da Louisiana TR-312-69 para agregados sintéticos
gratidos, que consiste basicamente em se medir a densidade de agregados retidos na peneira
de 2,0mm envolvidos em ligante, por diferenga de volume, com o auxilio de um recipiente de
vidro de boca larga repleto de dgua (Louisiana Department of Highways, 1969).

Para a dosagem foi utilizado o método Marshall e o ligante utilizado foi o CAP-20, fornecido
pela REDUC (Refinaria Duque de Caxias). Os agregados foram enquadrados na faixa B do
DNER como mostra a Tabela 6. Foram utilizados apenas os agregados de argila calcinada e o
cimento portland (filer), sendo descartada a necessidade de utilizagdo de outros tipos de
agregados, graidos ou middos.

Tabela 6: Composicao granulométrica da mistura usada neste estudo corrigida pela diferenca
de densidades, enquadrada na faixa B do DNER

Argila Calcinada Filer

Peneiras 95% 5% PROJETO| Faixa B
1 pol 100 95,0 100 5,0 100,0 100 - 95
% pol 100 95.0 100 5,0 100,0 100 - 80
1/2 pol 85 80,8 100 5,0 85,8 -
3/8 pol 74 70,3 100 5,0 75,3 80 -45
No 4 49 46,6 100 5,0 51,6 60 - 28
No 10 21 20,0 100 5,0 25,0 45-20
No 40 11 10,5 100 5,0 15,5 32-10
No 80 6 5,7 100 5,0 10,7 20-8
No 200 3 2,9 95 4,8 7,6 8-3

Foram moldados corpos-de-prova nos teores de 9%, 10% e 11% de CAP, e o teor 6timo
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de ligante encontrado na mistura foi de 9,7% significativamente mais elevado que os teores
normalmente encontrados nas misturas betuminosas com agregado pétreo natural. Uma das
provaveis razdes para esse elevado teor de ligante estd associada a elevada absor¢do do
agregado. Estudos tém sido feitos no sentido de se reduzir o valor dessa absor¢do através de
modificacdes no tempo e na temperatura de queima.

Os resultados encontrados para trés corpos-de-prova produzidos no teor 6timo foram
considerados bastante satisfatérios. Foram moldados entdo 27 corpos-de-prova no teor 6timo,
visando a execucdo dos ensaios de resisténcia a tragdo, mdédulo de resiliéncia e fadiga. A
Figura 6 ilustra um corpo-de-prova moldado com a utilizagdo da argila calcinada como
agregado.

L
Figura 6: Corpo-de-prova de concreto asféltico com Argila Calcinada

Os resultados de resisténcia a tragdo, médulo de resiliéncia e fadiga obtidos para o concreto
asfaltico com argila calcinada deste estudo estdo expressos nas Tabela 7 e 8 e nas equagdes 1
e?2.

Tabela 7: Resultados dos ensaios de resisténcia a tragio

Ensaio Temp. (°C)  RT (MPa)
25°C 0,65
Resisténcia a Trag¢do 30°C 0,33
35°C 0,22

Tabela 8: Resultados dos ensaios de mddulo de resiliéncia do CBUQ
com argila calcinada

T (°C) Moédulo de Resiliéncia (MPa)
25 2086
30 1068
35 780

As equacdes consideradas representativas para a vida de fadiga em fun¢do da diferenca de
tensdes (em MPa) e da deformacgdo especifica resiliente inicial para o CBUQ com argila
calcinada deste estudo foram, respectivamente:
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N =542.83 (Ac)™>¥ (N
N=3x10? (g)*¥ )
em que: N: vida de fadiga
Ac: diferenca de tensdes
€: deformacao especifica resiliente

5. CONCLUSOES E SUGESTOES

Os resultados obtidos no estudo comprovaram a viabilidade técnica da utilizacdo do agregado
de argila calcinada em misturas asfélticas para a pavimentacdo na Regido Amazdnica. A
metodologia para a produgdo deste agregado foi praticamente definida, devendo ser
empregados equipamentos industriais de grande porte semelhantes aos equipamentos de
pequeno porte utilizados neste estudo para uma obra real.

Esta metodologia deve, entretanto, sofrer ajustes e otimizagdes, sobretudo no que diz respeito
a temperatura e ao tempo de calcinacdo, visando sempre a melhora da qualidade final do
agregado e a redugdo dos custos de produgao.

Uma temperatura € um tempo de calcinacdo um pouco mais elevados que os adotados neste
estudo provavelmente irdo levar a um agregado de resisténcia superior, porém deve-se
analisar se esta melhoria é economicamente interessante, em fungdo do aumento nos custos
que certamente ocorrerd. Em sintese, deve-se buscar o equilibrio entre a qualidade do
agregado e os custos de produgio.

Ressalta-se que a temperatura e o tempo de queima variam conforme a natureza da argila e do
forno utilizado. A sua produgdo, entretanto, pode ser realizada de forma industrial e a um
baixo custo, se comparada com os gastos para a aquisi¢do e transporte do agregado pétreo na
regido amazonica, como mostrado. No entanto s@o recomendados estudos complementares em
func@o de se tratar de uma técnica inédita no Brasil.

Para proximos estudos sugere-se uma aprofundada pesquisa sobre a absorcdo destes
agregados, pois esta exerce forte influéncia no percentual de ligante, gerando a necessidade de
um alto teor de ligante e um elevado consumo.

Em func¢do desta absor¢do, podem ser estudados e comparados ainda diferentes métodos de
medida da densidade, em especial os métodos da Louisiana e de Rice.

Pode-se britar/triturar ainda mais a argila e testar uma dosagem com 100% de argila
calcinada, sem a inclusao de filer artificial.

Sugere-se também a execu¢do de um grande nimero de ensaios com misturas asfélticas
utilizando a argila calcinada como agregado, de forma que possam ser propostas algumas
modificacdes nos métodos de ensaio atualmente adotados, em funcio das caracteristicas
peculiares deste tipo de agregado.
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Capitulo 3

Avaliacdo e Dimensionamento






