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RESUMO

Este artigo analisa a influéncia da composi¢do e da energia de compactacdo nas propriedades de agregado
reciclado de residuo solido da construgdo civil, para emprego em camadas de base e sub-base de pavimentos. O
material estudado é proveniente de uma usina recicladora privada localizada em Santo André, regido
metropolitana de S&o Paulo. Com relagdo a composicdo, foi verificada a influéncia dos materiais cimenticios ¢
ceramicos na absor¢ao e na forma do agregado reciclado. Para avaliar o efeito da compactagdo foram utilizadas
duas energias: intermediaria e modificada. A andlise da graduagdo e da forma indicou que o agregado reciclado
sofre alteracdes fisicas significativas com o processo de compactacdo. Além disso, os resultados apontaram um
aumento do modulo de resiliéncia com a intensificacdo da compactagao.

ABSTRACT

This article analyses the influence of the composition and compaction energy on the properties of recycled
aggregate from construction and demolition waste, for using it in base and subbase layers of pavements. The
studied material is from a private recycling plant placed in Santo André, metropolitan area of Sao Paulo. Related
to the composition, it was verified the influence of the cementitious and ceramic materials on absorption and
shape of the recycled aggregate. For the evaluation of the effect of compaction, it was used two energies:
intermediate and modified. The analysis of gradation and shape indicated that recycled aggregate undergoes
physical alterations due to the compaction process. Besides, the results showed an increasing in the resilient
modulus with the compaction intensification.

1. INTRODUCAO

As principais atividades da industria da construcdo civil, como constru¢des, demoli¢des,
reformas e reparos apresentam freqiientemente sobras e desperdicios. Segundo Pinto (2003),
os residuos de construgdo e demoli¢do (RCD), popularmente chamados de entulhos,
representam cerca de dois ter¢os da massa total de residuos solidos gerados nas cidades.

Na cidade de Sao Paulo, estima-se que somente 30% do montante de RCD produzido
cheguem aos aterros publicos, ou seja, a grande maioria é descartada irregularmente
(SCHNEIDER, 2003). Assim, a preocupacao com passivos ambientais € com um destino
adequado para a grande quantidade de residuos provenientes da construgdo civil incentiva as
pesquisas na area de reciclagem destes materiais (MOTTA, 2005).

O RCD ¢ um material nobre do ponto de vista de engenharia, pois normalmente se apresenta
resistente € com baixa expansdo. Estas caracteristicas indicam o seu grande potencial de
reciclagem, a fim de se obter agregados para a pavimentagdo (TRICHES ¢ KRYCKY]J, 1999;
MOLENAAR ¢ VAN NIEKERK, 2002). A partir da reciclagem do RCD ¢ obtido um novo
produto: o agregado reciclado de residuo solido da construgao civil.

A norma publicada em 2004 pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR
15115, fornece diretrizes sobre a execug¢do de pavimentos com agregado reciclado em sua



estrutura. O ensaio de indice de suporte California € o principal critério de avaliacdo em
termos de resisténcia para emprego dos agregados reciclados em camadas de base, sub-base e
reforco do subleito.

Este trabalho tem como objetivo avaliar em laboratorio a influéncia da composi¢ao e da
energia de compactagdo nas propriedades fisicas e mecanicas de uma amostra de agregado
reciclado de residuo so6lido da construgao civil.

Sado apresentados os resultados obtidos com os seguintes ensaios: absor¢do, granulometria,
forma dos graos e mddulo de resiliéncia. Foi verificada a importancia da determinacdo da
composicao e a sua influéncia na absor¢do e na forma do agregado reciclado. Os efeitos da
compactagao foram avaliados por meio dos ensaios de andlise granulométrica, analise da
forma e mddulo de resiliéncia.

2. AGREGADO RECICLADO DE RESIiDUO SOLIDO DA CONSTRUCAO CIVIL

O agregado reciclado de residuo soélido da construgdo civil estudado neste trabalho ¢
proveniente de uma usina recicladora de propriedade privada localizada em Santo André. Este
agregado reciclado foi empregado nas camadas de base e sub-base do pavimento do sistema
viario interno do campus da USP Leste, localizado na zona leste do municipio de Sdo Paulo.

As amostras de agregado reciclado analisadas foram coletadas durante a obra da USP Leste e
transportadas até o laboratorio. De acordo com o projeto do pavimento da USP Leste, o
agregado reciclado deveria estar de acordo com a NBR 15115 (2004).

A Figura 1 e a Figura 2 ilustram o agregado reciclado de Santo André entregue na obra e
trazido para o laboratorio.

Figura 1: soque de agregado reciclado  Figura 2: Agregado reciclado de Santo
na obra da USP Leste André¢ trazido para o laboratorio

2.1 Composicao do agregado reciclado

O agregado reciclado de Santo André ¢ do tipo misto, composto por cinco grupos de
materiais: (i) cimenticios (concretos e argamassas), (ii) britas, (iii) telhas e tijolos (materiais
ceramicos), (iv) pisos e azulejos (materiais ceramicos), e (v) residuos indesejaveis. A Tabela
1 apresenta a concentracdo presente de cada um desses materiais, considerando apenas a
fracdo gratuda (retida na peneira de abertura 4,8mm).



Tabela 1: Porcentagem em massa dos materiais presentes na fracao grauda do agregado
reciclado de Santo André

Natureza do material Concentracao [%]
Cimenticios 55,3
Britas 11,8
Telhas/tijolos 15,9
Pisos/azulejos 13,5
Residuos indesejaveis 3,5

Pela Tabela 1 apresentada, ¢ possivel verificar que a maior concentracdo ¢ de materiais
cimenticios (concretos e argamassas), seguida de materiais ceramicos (telhas, tijolos, pisos e
azulejos).

O agregado reciclado de Santo André apresenta ainda 1,6% em massa de materiais
indesejaveis de diferentes origens. Este valor considera a fragdo passante e retida na peneira
de abertura 4,8mm e atende a NBR 15115 (2004), que especifica um limite maximo de 3,0%.

2.2 Compactacao do agregado reciclado

O agregado reciclado analisado em laboratorio foi submetido ao ensaio de compactagao
conforme prescreve a NBR 7182 (1986), para determinagdo da umidade oOtima e peso
especifico aparente seco maximo. Como a NBR 15115 (2004) recomenda que para emprego
em camadas de base o agregado reciclado seja compactado no minimo na energia
intermediaria, foram realizados em laboratorio ensaios de compactacdo empregando-se a
energia intermediaria e a energia modificada. Os ensaios foram realizados com o cilindro
metalico grande, com substituicdo da parcela retida na peneira 19,0mm. A Tabela 2 apresenta
os valores obtidos.

Tabela 2: Umidade 6tima e peso especifico aparente seco maximo do agregado reciclado de
Santo André para as energias intermedidria e modificada

. Umidade 6tima Peso espemﬁ’c °
Energia (%] aparente seco maximo
° [KN/m’]
Intermediaria 14,6 17,6
Modificada 13,5 18,2

Para avaliar a influéncia da compactacdo na graduagao, na forma e no modulo de resiliéncia,
foram utilizados corpos-de-prova cilindricos, com didmetro de 150mm e altura de 300mm. A
moldagem destes corpos-de-prova ndo exigiu a substituicdo da fracdo retida na peneira
19,0mm, utilizando-se o material na sua forma integral. A Figura 3 e a Figura 4 ilustram o
cilindro tripartido empregado e o corpo-de-prova obtido.



Figura 3: Compactacao no cilindro Figura 4: Corpo-de-prova de agregado
tripartido de 150mm x 300mm reciclado de 150mm x 300mm

3. ENSAIOS REALIZADOS E ANALISE DOS RESULTADOS

3.1 Absorcao

A absor¢do indica a quantidade de agua que um agregado ¢ capaz de absorver e ¢ uma das
diferengas mais marcantes entre o agregado natural e o agregado reciclado (CARNEIRO et
al., 2001). De acordo com Vieira (2004), os agregados reciclados, diferentemente dos
naturais, t€m uma alta taxa de absorcao de dgua.

Para a realizagdo do ensaio de absor¢do dos graos retidos na peneira 4,8mm (pedregulho),
utilizou-se a NBR 6458 (1984). Dividiu-se a amostra em diferentes grupos, de acordo com a
natureza dos seus materiais constituintes (cimenticios, britas, telhas/tijolos, pisos/azulejos ou
residuos indesejaveis).

A absorcao foi obtida primeiramente para cada grupo de material e, em seguida, a absorcao
do conjunto foi calculada por uma média ponderada. A Tabela 3 apresenta os valores de
absor¢ao encontrados de acordo com a natureza dos materiais constituintes.

Tabela 3: Absorcdo dos graos retidos na peneira 4,8mm do agregado reciclado de Santo
André de acordo com natureza dos seus constituintes

Natureza do material Absorgao [%]
Cimenticios 11,5
Britas 3,8
Telhas/tijolos 20,7
Pisos/azulejos 11,1
Residuos indesejaveis 18,4

Por meio da Tabela 3 verifica-se a grande diferenca de absor¢do entre os materiais
constituintes do agregado reciclado. Em funcdo da forte presenca de residuos de argamassa, a
fragdo cimenticia do agregado reciclado desta pesquisa apresentou uma absor¢do alta
(11,5%). Materiais ceramicos, como telhas e tijolos, apresentaram uma absor¢do muito
elevada (20,7%), comparados com as britas (3,8%). Este fato evidencia a importancia da
determinagdo dos constituintes do agregado reciclado, pois quanto mais material cerdmico,
mais poroso sera o conjunto. Por meio de uma média ponderada, utilizando-se as



concentragdes de cada material constituinte, verificou-se que a absor¢do da fracdo gratda do
agregado reciclado de Santo André ¢ de 12,2%.

3.2 Analise granulométrica

Primeiramente foi determinada a distribuicdo granulométrica de uma amostra de agregado
reciclado virgem, sem sofrer compactagdo. O agregado reciclado de Santo André empregado
na USP Leste apresenta dimensao caracteristica maxima de 50,0mm.

Para avaliar as modificagdes na granulometria do material, foram realizados dois ensaios de
granulometria ap6s a compactacdo. Foram moldados dois corpos-de-prova com 150mm de
diametro e 300mm de altura: um na energia intermediaria e outro na energia modificada.

O ensaio de granulometria foi feito de acordo com a NBR 7181 (1984). Apds a compactagao
o material foi desmoldado, levemente destorroado e submetido a lavagem na peneira
0,075mm. A Figura 5 apresenta a curva granulométrica inicial do agregado reciclado de Santo
André e depois da compactacao nas energias intermediaria e modificada.
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Figura 5: Curvas granulométricas do agregado reciclado de Santo André antes e
depois da compactacio, em relagdo a porcentagem passante

Analisando a Figura 5 ¢é possivel verificar que ocorreram modificagdes na porcentagem
passante em todas as peneiras utilizadas. Apdés o emprego da energia intermedidria, o
agregado reciclado de Santo André sofre quebras e com a aplicagdo da energia modificada
estas quebras continuam ocorrendo. Este fato reforca a importincia da energia de
compactagdo elevada, obtendo-se a maior quebra possivel dos graos durante a execugao.
Assim, durante a vida util do pavimento, o problema de degradacdo ¢ minimizado, evitando
possiveis afundamentos ou mesmo rupturas indesejadas.

A anélise desta degradacao do agregado ¢ muito importante, pois apesar da NBR 15115
(2004) prescrever alguns aspectos referentes a granulometria, durante a aplicacdo e
compactagdo ocorrem alteracdes. Assim, um material que ndo atendesse inicialmente o
projeto, poderia apds a sua quebra estar de acordo com o especificado. A Tabela 4 apresenta



os aspectos quanto a graduagao contemplados pela NBR 15115 (2004) e os valores obtidos
com o agregado reciclado de Santo André.

Tabela 4: Valores obtidos e limites fixados pela NBR 15115 (2004) com relagdo a graduagdo

Dimensdo Porcentagem que
caracteristica gem qu Coeficiente de
Autor méxima dos grios | Poood 1 Penelra uniformidade (C,)
& 0,42mm [%] u
[mm)]
Inicial 50,0 21,2 53
Apos compactagao na 50,0 25,0 43
energia intermedidria
Apds clompact'ac;ao na 50,0 28,0 74
energia modificada
NBR 15115 (2004) 63,5 10<a<40 >10

Observa-se que houve uma significativa alteragao nos valores de porcentagem passante na
peneira 0,42mm e de coeficiente de uniformidade (C,). O aumento dos valores de C, depois
da compactagdo nas energias intermediaria e modificada deve-se a maior quantidade de finos
passantes nas peneiras de diametro equivalente a 10%.

Para complementar o estudo das alteragdes na granulometria, foi determinado o indice de
degrada¢do de Ruiz (ID). O indice de degradacdo de Ruiz ¢ obtido a partir do somatorio dos
deslocamentos Ai da curva granulométrica em cada peneira, dividido pelo nimero de peneiras
usadas no ensaio (VALLE, 1994 apud BUZATTI, 1987). O ID ¢ obtido pela expressao (1):

D A
ID = (1)
n
onde ID: indice de degradacdo de Ruiz;

n: numero de peneiras utilizadas no ensaio; e
Ai: deslocamentos da curva granulométrica.

A Tabela 5 apresenta os resultados de ID obtidos apds o emprego da energia intermedidria e
modificada.

Tabela 5: indice de degradacdo de Ruiz para o agregado reciclado de Santo André

Energia empregada
Parametros
Intermedidria Modificada
Indice de degradagdo de Ruiz (ID) 3,7 6,3
Deslocamento maximo 5,1 (# 0,60mm) 8,1 (#25,0mm)
Deslocamento minimo 1,5 (# 0,075mm) 5,1 (#0,075mm)
Desvio padrao 1,3 1,0




Pelos resultados apresentados ¢ possivel concluir que o ID cresce com o aumento da energia
de compactagdo. As menores modificagdes ocorreram na peneira 0,075mm, tanto para a
energia intermedidria como para a modificada. J4 o deslocamento maximo ocorreu em
peneiras diferentes para os dois casos analisados: 0,60mm na intermediaria e 25,0mm na
modificada. Além disso, pode-se observar que o deslocamento maximo da curva para a
energia intermedidria corresponde ao deslocamento minimo da modificada.

3.3 Analise da forma

A determinagdo da forma foi feita de acordo com a norma NBR 6954 (1989) e utilizando-se
quatro fracdes do agregado reciclado: retido nas peneiras 38, 25, 19 e 9,5mm. A andlise da
forma ¢ feita com um paquimetro, medindo-se comprimento (a), largura (b) e altura (c) de
cada grao, classificando o material como cubico, alongado, lamelar e alongado-lamelar.

Para a andlise da influéncia da energia de compactacdo na forma do agregado reciclado foram
utilizados os mesmos corpos-de-prova de 150mm de didmetro por 300mm de altura
empregados na analise granulométrica.

Primeiramente foi analisada a forma de uma amostra de agregado reciclado virgem, sem
sofrer compactagdo. Em seguida, apds a determinacdo das modificagdes granulométricas,
foram feitas as medicdes com o paquimetro nas fragdes retidas nas peneiras 38, 25, 19 e
9,5mm. Os resultados sdo apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Forma dos grios e porcentagens antes e apds a compactacao

Situacao Classificacdo da forma Presenca [%]

Cubica 55,7

Inicial Alongada 5,5
Alongada-lamelar 0

Lamelar 38,8

Apos compactagao Cibica 68,0

na energia Alongada 3,0
intermedidria Alongada-lamelar 0

Lamelar 29,0

ApOs compactagdo Citbica 69,0

na energia Alongada 2,0
modificada Alongada-lamelar 0

Lamelar 29,0

De acordo com a Tabela 6 verifica-se que a amostra analisada apresentava inicialmente
38,8% dos graos com forma lamelar. O material antes da compacta¢do ndo estava de acordo
com a NBR 15115 (2004), que especifica até 30% de graos lamelares para os agregados
reciclados. Contudo, apds a compactacdo na energia intermediaria, a presenga de graos
lamelares diminuiu para 29,0%, ou seja, o agregado reciclado passou a atender a norma.

Pelos dados apresentados € possivel verificar que apds a compactagao o material passa a ter
um leve aumento de particulas com forma cubica, do mesmo modo que diminui a presenca de
graos lamelares e alongados. Este fato ¢ decorrente da quebra durante o processo de
compactacdo. Contudo, observa-se que a forma ndo sofre grandes alteragdes com o emprego



da energia modificada, em relagcdo ao uso da energia intermediaria. Este fato demonstra que as
alteracdes mais importantes na forma ocorrem nos primeiros golpes, diferentemente da
granulometria, que continua a sofrer modifica¢cdes com a intensificacdo da compactagao.

As alteragdes observadas na graduagao e na forma ilustram e evidenciam a importancia de se
controlar as propriedades fisicas do material apds a sua compactagdo. Inicialmente o agregado
reciclado pode ndo estar de acordo com a especificagdo ou norma. Contudo apés a sua
compactagdo e a ocorréncia das quebras, o material se transforma e pode passar a atendé-la,
ou vice-versa.

Foi analisada ainda a forma de acordo com a natureza dos materiais. Por meio de uma andlise
visual, cada grao analisado do material antes da compactacdo foi classificado conforme sua

origem. A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 7: Forma dos grios de acordo com a natureza do agregado reciclado de Santo André

N?::;Zfiiﬂd © Cubica [%] Alongada [%] | Lamelar [%]
Cimenticia 63,4 18,2 15,4
Rochosa (Britas) 20,5 9,1 5,1
Telhas/Tijolos 15,2 54,5 29,5
Pisos/Azulejos 0,9 18,2 50,0

Dessa forma, pode-se concluir que os graos de forma cubica sdo em sua maioria de natureza
cimenticia ou rochosa (britas). Ja a forma lamelar ¢ predominante nas particulas de materiais
ceramicos, como telhas, tijolos, pisos e azulejos. A fragdo alongada, pouco presente na
amostra analisada, também ocorreu principalmente nos graos de natureza ceramica. Assim,
quanto maior a concentracdo de materiais ceramicos, maior ¢ a tendéncia do agregado
reciclado em apresentar graos com forma lamelar; quanto maior a concentragdo de materiais
cimenticios, maior ¢ a tendéncia do agregado reciclado em apresentar graos com forma
cubica. Esta caracteristica ¢ essencial para o entendimento do arranjo dos graos e do volume
de vazios que este material apresentara em campo apds a compactag¢dao. O comportamento do
material compactado ¢ muito afetado pelas caracteristicas deste arranjo, decorrente da forma e
natureza dos constituintes.

3.4 Modulo de resiliéncia

Para determinar o modulo de resiliéncia foram utilizados quatro corpos-de-prova com 150mm
de didmetro e 300mm de altura. Dois corpos-de-prova foram compactados na energia
intermediaria e dois na energia modificada.

O ensaio foi realizado com um equipamento triaxial de carga repetida. Para a determinagao do
modulo de resiliéncia foram utilizados os niveis de tensdes apresentados no método de ensaio
DNER-ME 131/94 (1994).

Neste trabalho o médulo de resiliéncia € apresentado pelos modelos (2) e (3):

M, =k o, ©)
M, =k 0" 3)



Mp: médulo de resiliéncia, em [MPa];

ki, k,: parametros obtidos com o ensaio;
o3 tensao de confinamento, em [MPa];e
0: soma das tensdes principais, em [MPa].

onde

A Figura 6 e a Figura 7 apresentam os graficos do modulo de resiliéncia com a média dos
resultados para os ensaios nas energias intermedidria e modificada, para os modelos em
fun¢do de 0 e em funcdo de o3, respectivamente. Juntamente com as figuras sdo apresentadas

as respectivas equagdes.
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Figura 6: Modulo de resiliéncia do agregado reciclado de Santo André utilizando o
modelo em fungao de 0
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Figura 7: Modulo de resiliéncia do agregado reciclado de Santo Andr¢ utilizando o
modelo em fun¢ao de o3

De acordo com os resultados obtidos, ¢ possivel verificar que houve um aumento no valor do
modulo de resiliéncia em fungdo do acréscimo de energia aplicada. O modulo de resiliéncia



para a energia intermediaria variou de 160MPa a 440MPa, de acordo com o nivel de tensdes
aplicado. Para a energia modificada, o modulo de resiliéncia ficou entre 200MPa a 500MPa,
em funcdo nivel de tensdes aplicado, mostrando uma redu¢do na deformabilidade com o
aumento de energia em torno de 10% a 20%.

Analisando a Figura 7 verifica-se ainda que o comportamento mecanico do agregado
reciclado ¢ fortemente dependente da tensdo de confinamento (o3), em fungdo das inclinagdes
das retas obtidas.

A Instrugdo de Projeto da PMSP-IP-08 (2002) apresenta estimativas de valores de modulo de
resiliéncia para materiais granulares, para que seus projetistas possam avaliar deformagdes,
tensdes e deflexdes na estrutura do pavimento. De acordo com o documento citado, a
estimativa do médulo de resiliéncia para uma camada de base granular apresenta-se entre
100MPa e 500MPa. Assim, conforme os resultados obtidos nos ensaios aqui realizados, o
material poderia ser empregado como uma camada de sub-base ¢ base.

E importante verificar o comportamento do agregado reciclado em relacdo a sua deformagao
permanente, em fungdo dos problemas observados de mudanca de forma e quebras, que
poderiam ocorrer durante a operacao da via.

4. CONCLUSOES

Os resultados indicaram que a composi¢cdo do agregado reciclado influencia na suas
propriedades fisicas. A absor¢ao de agua dos graos do agregado reciclado retidos na peneira
4,8mm depende muito da natureza dos materiais. Verificou-se que os materiais ceramicos,
como telhas e tijolos, apresentam uma absor¢do muito elevada em relagdo as britas e aos
materiais cimenticios. Conclui-se que quanto maior a concentragdo de materiais ceramicos
muito porosos, como telhas e tijolos, maior sera a absor¢ao do conjunto agregado reciclado.

A natureza dos materiais afeta ainda a forma dos agregados. Observou-se para o agregado
reciclado de Santo André que quanto maior a concentracdo de materiais ceramicos, maior ¢ a
tendéncia do material em apresentar graos com forma lamelar. De forma andloga, quanto
maior a concentragdo de materiais cimenticios, maior ¢ a tendéncia do agregado reciclado em
apresentar graos com forma ctbica. Portanto, quanto maior a presenca de material ceramico,
mais provavel a varia¢ao de graduagdo por compactacao.

Outro aspecto considerado neste trabalho foi o efeito da energia de compactagdo nas
propriedades fisicas e mecanicas do agregado reciclado. Verificou-se que a graduagdo do
material ¢ alterada com a compactagdo, ¢ depende ainda da energia aplicada. A compactacao
na energia intermedidria provoca quebras expressivas; com a energia modificada estas
rupturas continuam ocorrendo. Com o aumento de energia promoveu-se uma quebra mais
significativa em peso dos agregados gratidos, com produgdo de agregados de menor dimensao
e finos.

Com relagdo a forma apds o emprego da energia intermediaria, a porcentagem de graos com
forma cubica aumentou (de 55,7% para 68,0%) e de graos lamelares diminuiu (de 38,8% para
29,0%). Com o emprego da energia modificada ndo foram observadas diferencas
consideraveis em relagdo ao uso da energia intermedidria, indicando que as principais
alteracdes na forma ocorrem com os primeiros golpes da compactagdo.



Desta forma, a sele¢do ou recusa do material baseado essencialmente na granulometria e na
forma inicial pode ser um critério equivocado. E importante analisar as alteragdes que o
agregado reciclado sofre ap6s o processo de compactagdo e avaliar sempre suas propriedades
mecanicas e nao apenas suas caracteristicas fisicas.

Os ensaios de modulo de resiliéncia apresentaram uma melhora no comportamento do
agregado reciclado de Santo André com a compactag@o na energia modificada. O médulo de
resiliéncia para a energia intermedidria variou de 160 a 440MPa, e para a energia modificada
ficou entre 200 a 500MPa, de acordo com o estado de tensdes durante o ensaio. Pelos
resultados de modulo de resiliéncia observados em laboratorio neste trabalho e na literatura, o
moédulo de resiliéncia de agregados reciclados do tipo misto esta em torno de 200MPa a
300MPa (BERNNERT et al., 2000; FERNANDES, 2004; MOTTA, 2005; LEITE, 2007).
Este valor de mddulo ¢ comumente encontrado para britas graduadas simples.

Apesar da redug¢do da deformabilidade com o aumento de energia ser de 10% a 20%, o que
poderia afetar pouco em termos de dimensionamento estrutural, o uso da energia modificada
implica em maior quebra de particulas e melhora do embricamento entre elas, contribuindo
assim para o aumento da estabilidade do material e da resisténcia ao cisalhamento e para a
reducdo da deformagdo permanente.
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